
Base
(Artículo 320–22)

Ficha Técnica

Material proveniente del 
proceso de trituración de 
gravas con arenas 
naturales, extraídas de la 
fuente del río Cravo Sur.

Materiales 
Granulares

DEFINICIÓN: RESULTADOS.

FRANJA GRANULOMÉTRICA
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Densidad máxima 
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Desgaste máquina 
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Curva Granulométrica Especificaciones SubBase INVIAS
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Garantía de calidad y excelencia           
en nuestros procesos.

Planta:
KM 6 + 400 Via

Araguaney  (Yop-Cas.) 

Oficina:
Cra. 23 # 08-21

(Yop-Cas.) 

322 - 510 2514

Petreosytrituradossas@gmail.com

www.petrioriente.com.co

PASA Nº 200 POR TAMIZADO / PASA Nº 200 TOTAL / TOTAL: 100%


